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Résumé: Le micro-perçage par laser des vias entre niveaux conducteurs des modules multipuces 
(MCM) permet un saut technologique sans augmentation des coûts. Un laser C 0 2 TEA à impulsion 
longue a été développé pour percer les diélectriques couches épaisses. Un laser excimère est utilisé 
pour percer les diélectriques organiques couches minces, nécessaires aux futurs MCM rapides. 

Abstract: Laser micro-drilling of vias between conductors levels in MultiChips Modules (MCM) is 
a technological breakthrough with no extra costs added. A C 0 2 TEA laser with widened pulse was 
designed to drill vias through thick films dielectrics. An excimer laser is used to drill thin films or­
ganic dielectrics, witch are mandatory for the future fast working MCM. 

1. I N T R O D U C T I O N 

1.1 Les M C M 

La micro-électronique hybride a été développée dans notre société depuis les années 70 pour 
répondre aux besoins des matériels de télécommunication puis des matériels militaires et, plus 
récemment, du marché libre. Les modules multipuces (MCM) représentent le haut de gamme 
en termes de densité de circuit et de fréquence de travail. Ces circuits à forte densité de com­
posants silicium en surface sont multicouches (fig. 1). 
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fig.l: Structure type d'un MCM. 

Pour les réaliser, deux filières technologiques principales sont mises en oeuvre: Là filière 
technologique "sérigraphie-couches épaisses" est utilisée pour les M C M actuels. L a filière 
"couches minces" (qui fait appel également à la photolithographie) est envisagée pour les 
futurs M C M rapides (horloges à plus de 300 Mhz). 
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1.2 U n p r o b l è m e c o m m u n : les vins 

Dans l 'évolution des technologies classiques, il est apparu que les vias entre niveaux conduc­
teurs limitaient la densité des circuits: 

La technologie sérigraphie - couches épaisses est purement additive, les conducteurs 
sont implantés à un pas de 120 à 400 pm. Cependant, íes vias réalisés par sérigraphie directe 
ont un diamètre minimum de 200 pm. 

La technologie couches minces (avec diélectrique organique) est le plus souvent sous-
tractive. Les épaisseurs de couches vont de 0,1 à 20 pm, les conducteurs et les vias sont réa­
lisés par photolithographie. Typiquement les conducteurs des M C M ont une largeur de 20 
pm, alors que les vias dans les polymères sont photogravés au diamètre minimum de 40 pm. 

De plus, les procédés traditionnels de réalisation des vias, nécessitant de nombreuses 
étapes, limitaient également la productivité. C'est pourquoi l 'étude du micro-perçage de vias 
par laser dans les deux filières technologiques a fait partie de la contribution SAT au projet 
Eureka n°462 «PEPITE». 

2. P E R Ç A G E D E S V I A S C O U C H E S E P A I S S E S P A R L A S E R C 0 2 

2.1 Sélection du type de laser 

Dans cette filière les épaisseurs de couches vont de 8 à 50 pm, les diélectriques entre les ni­
veaux de conducteurs sont, après cuisson, des matériaux totalement inorganiques. Pour rester 
compatible avec les autres étapes technologiques, le perçage des vias dans les diélectriques 
doit réaliser des trous borgnes avec un arrêt sélectif sur !e conducteur inférieur (typiquement 
en or pour ce type de produit). 

Le choix d'un laser CO2 pour l'application couches épaisses s'est appuyé sur des élé­
ments de bibliographie, sur le savoir faire de la société, et sur quelques essais préliminaires: 

Pour les diamètres de trous visées, de l 'ordre de 50 nm, l 'optique autorise l 'emploi de 
lasers de toutes les longueurs d 'ondes (selon le critère pratique: diamètre de l ' image supé­
rieur à 3 longueurs d 'ondes). 

La grande réflectivité dans l'infrarouge des métaux utilisés (fig. 2) assure la sélectivité 
recherchée. 

Enfin, les premiers essais nous ont montré une dégradation des metallisations de fond de 
trou avec un laser YAG et une faisabilité très probable en Excimère et en CO2. Par contre, le 
perçage Excimère de diélectriques minéraux conduisait à un coût d'exploitation inabordable 
dans cette filière (vitesses d'ablation trop faibles). 

Le laser C 0 2 nous a alors semblé l'outil adapté pour ce travail, c 'est sur lui que nous 
avons concentré nos efforts [1]. 

2.2 E t u d e s spécifiques de p rocédé 

Pour obtenir des bords de t rous bien définis, nous avons utilisé un montage optique de pro­
jection et de réduction de l 'image d'un diaphragme. 

Les pâtes diélectriques sérigraphiées sur le substrat sont m a n i p u l a t e s après un simple 
séchage avant cuisson. Il a été remarqué que les liants organiques encore présents dans la 
pâte à ce stade favorisent l 'absorption du rayonnement IR. Un seul tir est alors suffisant pour 
percer toute la gamme des épaisseurs usuelles. 
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figure 2: Réflectivité de films minces métalliques de l'UV à l'IR et longueurs d'ondes de quelques lasers cou­
rants [2]. 

Cependant, nous avons rapidement noté la présence dans les t rous de billes de verre re­
fondues, difficilement acceptables pour la suite des opérations. L'utilisation d 'un laser C O 2 
TEA traditionnel conduisait à des résultats dispersés selon les références de pâtes plus ou 
moins riches en verre (fig. 4a). N o u s avons alors orienté nos investigations dans deux direc­
tions: 

• Sélection de pâtes diélectriques peu riches en verre. 

• Optimisation du couplage de l 'énergie du laser. 
Enfin, l 'opération suivante de remplissage des vias de petite taille par de la pâte conduc­

trice a nécessité également une mise au point. 

2.3 Travaux sur le couplage faisceau / matériau 

Des modifications de la source laser T E A ont permis d'étaler l'impulsion sur environ 10 ps 
(au lieu de quelques centaines de nanosecondes) (fig. 3). On a ainsi supprimé le phénomène 
connu d 'écrantage par le plasma tout en conservant l'essentiel des propriétés de l'ablation 
laser rapide: pas de résidu refondu ou calciné, pas d'échauffement notable à distance. Le 
meilleur couplage du faisceau au matériau a permis de percer sans résidu la quasi-totalité des 
références de diélectriques (fig. 4b). Les résultats de cette nouvelle source se sont même révé­
lés excellents dans le perçage ou la découpe du verrre [3], 

2.4 Développement d'une machine 

Une machine de micro-perçage a été construite pour exploiter le procédé dans des conditions 

de production [4]. Elle est capable de percer 25 trous par seconde en "stop and g o " avec une 

précision de placement de ± 5 pm. 
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P=0,5 à 5 MW 
durée 0,1 à 1 ( i s 

figure 3-a: Laser TEA 

P=5 à 10 kW 
durée 5 à 20 

figure 3-b: Laser TEA à impulsion longue 

P=5 à 50 W 

figure 3-c: Laser continu ou découpé 
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figure 4: Trous percés dans une pâte diélectrique, a) pâte crue, laser C02 TEA; b) pâte crue, laser C02 TEA à 
impulsion longue; c) idem b après cuisson. 

Les tables X/Y sont sur coussin d'air et pilotées par des moteurs linéaires. Un dispositif 
de mise au point automatique a été prévu pour compenser les dispersions d'épaisseur des 
substrats posés sur la platine. 

Par rapport à l'ancien procédé, Pinterfaçage de la machine laser avec la station de CAO 
permet d'éviter l 'exécution d'un masque (souvent sous-traitée), et de supprimer la réalisation 
d 'un écran de sérigraphie. 
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2.5 R é s u l t a t s 

Le procédé a été validé par des essais climatiques sur des mires (gamme militaire) et nous 
disposons d 'une machine pleinement opérationnelle. 

Parallèlement au saut technologique, le perçage laser a permis d ' importants gains de 
productivité: L e nombre d 'é tapes technologiques nécessaires pour réaliser un niveau de di­
électrique est de 7, à comparer à 12 dans un procédé classique ou à 14 pour une méthode à 
base de diélectrique photoimageable proposée actuellement sur le marché [5]. 

U n circuit de type D S P pour traitement d ' image en temps réel est en cours de dévelop­
pement. Il compor tera des conducteurs de 80 pm au pas de 160 pm, 6 niveaux conducteurs , 
et plus d e 10 000 vias. 

3. P E R Ç A G E D E S V I A S C O U C H E S M I N C E S P A R L A S E R E X C I M E R E 

3.1 Sélect ion d u t y p e de l ase r 

La construction de M C M couches minces fait appel à des diélectriques organiques de faible 
constante diélectrique (2,7 à 3,7) pour minimiser les délais de propagat ion des signaux [6][7]. 
Les matériaux à percer sont de la classe des polyimides, en épaisseurs de 8 à 20 pm. Les vias 
sont des t rous borgnes percés sélectivement sur des conducteurs inférieurs métalliques 
(typiquement en cuivre ou en aluminium) épais de 2 à 5 pm. L 'ouver ture visée, de l 'ordre de 
20 pm, assure une grande densité de conducteurs tout en garantissant une résistance de con­
tact négligeable entre niveaux successifs. 

D e s essais préliminaires ont montré que les lasers Y A G ou CO2 laissaient une propreté 
de perçage insuffisante pour l 'étape suivante de métalisation (qualité des contacts , adhé­
rence). Les t rous percés par Excimère (à 248 nm comme à 308 nm) étaient très propres, les 
dimensions souhaitées ont été obtenues sans problème, nous avons constaté une sélectivité 
parfaite sur des couches d 'o r rugueuses. 

3.2 E t u d e s d e p r o c é d é 

Les premiers travaux ont por té sur l ' interaction faisceau / diélectriques organiques. On a dé­
terminé les vitesses d'ablation en fonction de la fluence sur différents diélectriques organiques 
(fig. 5)[8] . Le comportement de tous les produits testés de la classe des polyimides est fina­
lement très voisin, ce qui procure un avantage de "portabili té" pour le procédé. 

Si l 'on considère les courbes de réflectivité des métaux (fig. 2), le perçage en U.V. ne 
semble pas favorable à une bonne sélectivité sur le conducteur inférieur. Cependant une étude 
attentive de la littérature montre que les seuils d 'ablation sont très différents suivant les ma­
tériaux [9], Pour les métaux, les seuils de dommages permanents se situent vers 1 J /cm 2 ou 
plus, dès que leur épaisseur dépasse le micron [8][10], Or à cette fluence, la vitesse d'ablation 
des polyimides semble approcher d 'un palier (fig.5). On retrouve par ce biais une excellente 
sélectivité en choisissant une fluence adaptée. 

Enfin, la longueur d ' onde de 308 nm est la plus favorable, puisque les vitesses d'ablation 
sont environ deux fois plus élevées qu 'à 248 nm, et que la fluence utilisable est limitée par la 
sélectivité sur le conducteur inférieur (sans différence nette entre les deux longueurs 
d 'ondes) . D e plus, les lasers fonctionnant à 308 nm (XeCI) sont plus faciles à conduire. 



C l - 2 4 2 A N N A L E S D E P H Y S I Q U E 

C/3 

0.4 

0.3 

0.2 H 

0.1 i 

0.0 

3 0 8 n m 

2 4 8 n m 

i' 

/ 

T 248 n m 

B 248 nm 

T 308 n m 

B 308 nm 

0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 

F l u e n c e J / c m 

figure 5: Vitesses d'ablation en fonction de la fluence. T = "Tliermid". B = benzocyclobutène. 

La technique du masque métallique "in situ", souvent utilisée [11], est coûteuse en 
nombre d 'étapes de procédé. Comme avec le laser CO2, nous avons donc choisi d 'opérer en 
projection d ' image trou par trou. Grâce à un travail sur le diaphragme projeté, nous savons 
réaliser, au choix, des trous à flancs raides ou des trous évasés à bords adoucis. C 'es t cette 
dernière forme que nous avons choisie. Elle permet de supprimer l 'é tape ultérieure de rem­
plissage du trou et elle favorise un passage fiable du conducteur sur le rebord du trou (fig. 7). 

3.3 Déve loppemen t d ' u n e m a c h i n e 

Une machine de perçage trou par trou a été développée, composée d 'une source Exci­
mère [12] et d 'une station de travail placée en salle propre (fig. 6 ) [13]. 

Malgré l'utilisation de tables classiques, la sélection d 'une tête laser tirant à 400 Hz et de 
la longueur d 'onde XeCl 308 nm (environ 30 tirs par t rou) autorise des cadences de perçage 
élevées: 250 secondes pour 1000 vias. 

Le projecteur d ' image permet d'ajuster le taux de réduction de 1 à 11. 
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figure 6: Schéma de la station de travail excimère 
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En matière de product ivi té , le perçage laser procure de nouveau des gains appréciables. 
L ' in terfaçage avec la C A O permet la suppression des masques de photol i thographie, et c 'es t 
de loin le p rocédé le plus économe en nombre d 'é tapes technologiques. 

N o t o n s que, dans cet te conception, il existe encore des possibilités de gains ultérieurs de 
productivi té , par division du faisceau et perçage simultanné de circuits multiples, et par ali­
gnement automat ique des substrats. 

3.4 R é s u l t a t s 

Ce matériel nous a permis d e réaliser des t rous évasés de 15 p m d 'ouver ture avec une 
résistance de via < 20 mf î (fig. 7). Les mult icouches comportant de tels vias résistent aux es­
sais climatiques ( V R T -55 / +125°C, s tockage 100 h 150°C). 

Le p rocédé de perçage est maintenant figé, il sera incorporé dans une technologie M C M 
très haute densité, encore en cours de développement (pour d 'autres aspects) avec le soutien 
de la D R E T . 

figure 7: Vias percés laser dans un diélectrique organique épaisseur 20 (un. et metallisations couches minces. 

4. C O N C L U S I O N 

Ces deux applications complètent la gamme des utilisations du laser en technologie mi­
cro-électronique (ajustage de résistances, prédécoupe de substrats céramiques, micro­
soudage, lentillage d 'extrémités de fibres optiques, . . . ) . 

N o u s avons poursuivi une double démarche. Confrontés à un même problème dans deux 
filières technologiques différentes, une analyse technico-économique nous à conduit à la sé­
lection de deux types de laser différents: un laser infrarouge pour percer les diélectriques 
couches épaisses, et un laser UV pour percer les diélectriques organiques couches minces. 
N o u s avons cherché à substituer les techniques laser aux anciennes sans augmentat ion des 
coûts de product ion. 

Les techniques ont été validées sur des mires et deux machines de perçage ont été cons­
truites. Des applications sont en cours . 

Déve loppé à l 'occasion de cet te é tude, le laser CO2 T E A à impulsion longue t rouve 
d 'au t res applications dans le micro-usinage de matériaux fragiles et dans le domaine médical 
en odonto logie , dermatologie, chirurgie. 
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Dans les deux développements évoqués ici, nous avons t rouvé chez nos partenaires tou­
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